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Bild 1: Buche nativ, Probenabschnitte 1.1 bis 1.4, Stirnseiten 
 von oben nach unten: Probe 1.1, Probe 1.2, Probe 1.3, Probe 1.4 
 

 
 
 
Bild 2: Buche nativ, Probenabschnitt 1.1 
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Bilder 3 bis 5: Buche nativ, Probenabschnitte 1.2, 1.3 und 1.4 
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Bild 6: Eis-Buche, Probenabschnitte 2.1 bis 2.5, Stirnseiten 
 oben links: Probe 2.4,  oben links: Probe 2.5 
 Mitte links: Probe 2.2,  Mitte links: Probe 2.3 
 unten:  Probe 2.1 
 

 
 
 
Bild 7: Eis-Buche, Probenabschnitt 2.1 
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Bild 8: Eis-Buche, Probenabschnitte 2.2 und 2.3 
 

 
 
 
Bilder 9 und 10: Eis-Buche, Probenabschnitt 2.2, Riss und Kantenast 
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Bild 11: Eis-Buche, Probenabschnitte 2.4 und 2.5 
 

 
 
 
Bild 12: Buche nativ, Probenabschnitt 1.1 nach Einschnitt der Prüfleisten 
 

 


